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CONCLUSIONES:

EL XILENO CUENTA CON UN PODER MAYOR DE 
PENETRACIÓN, PERO SI ACONSEJA EL EMPLEO DE 
LOS OTROS DOS DISOLVENTES DEBIDO A SU ELEVADA 
TOXICIDAD.

SE HA VERIFICADO QUE LA PENETRACIÓN RESULTA MAYOR CON 
PROPORCIONES DE RESINA (SOLUTO ) MENORES. 

EN EL CASO DE COSNSOLIDACIONES ESTRUCTURALES, ES PREFERIBLE QUE EL 
CONSOLIDANTE RESULTE LO MÁS PENETRANTE POSIBLE.

EN EL CASO DE LA CONSOLIDACIÓN DE PELICULAS PICTÓRICAS QUE PRESENTAN 
PULVERULENCIA EN EL PIGMENTO, ES MÁS ACONSEJABLE LA UTILIZACIÓN DE DISOLVENTES CON UN 
MENOR PODER PENETRANTE, YA QUE EN EL CASO DEL XILENO, AL TENER UN PODER DE PENETRACIÓN 
TAN ALTO, LA RESINA TAMBIÉN PENETRA HACIA EL INTERIOR  DEJANDO LA PELÍCULA PICTÓRICA SIN 
COHESIÓN NI ADHESIÓN(SIN CONSOLIDAR).

EL XILENO CUENTA CON UN MAYOR PODER PENETRANTE , EN SEGUNDO LUGAR EL BUTIL ACETATO Y POR ÚLTIMO EL 
DOWANOL,. A MENOR CONCENTRACIÓN DE RESINA MAYOR PENETRACIÓN, YA QUE APORTA VISCOSIDAD. 

ALTERNATIVAS A LOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
DISOLVENTES DE BAJA TOXICIDAD


