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* Realizar una prueba de envejecimiento artificial acelerado sobre un conjunto de muestras
pictoricas sintéticas, para comprobar la incidencia de determinados agentes, con lo que se
espera obtener una valoracién y unas conclusiones propias acerca de la problematica que
envuelve este tema.

» Comprobar la estabilidad de las pinturas sintéticas sometidas a luz natural, UV, IR y
variaciones de humedad y temperatura, agentes de deterioro seleccionados previamente
por su grado de incidencia y alcance dentro de este tipo de obras pictoricas. Del mismo
modo, se pretende evaluar la estabilidad de las muestras ejecutadas con una combinacion
de técnicas artisticas histéricamente desaconsejadas por la incompatibilidad de las
distintas naturalezas de cada una de ellas.

» Contribuir a ampliar el conocimiento impartido en el aula, asi como el propio, sobre la
conservacion de polimeros sintéticos empleados en la pintura con el fin de facilitar y
optimizar las decisiones tomadas por el alumnado para la intervencién de las piezas.

SOAILLATAdO

 Proponer y promover estrategias de conservacion preventiva para las obras pictoricas
ejecutadas a base de polimeros sintéticos mediante la determinacion de sus
caracteristicas fisico-quimicas, sus sensibilidades a los agentes de deterioro, sus riesgos,
su impacto, etc.

* A traves del estudio de la documentacion seleccionada se pudo establecer una acotacion
temporal del uso de polimeros sintéticos en las artes plasticas, especialmente en el de las
obras pictoricas contemporaneas. Del mismo modo, el analisis de los datos bibliograficos,
permitio ahondar en el complejo mundo de los polimeros sintéticos desde un punto de vista
quimico, relacionando su composicién y estructuracion quimica con su respuesta, su
estabilidad, frente a los principales factores que causan el deterioro, justificando de este
modo las formas de alteracion y la problematica de conservacién de determinadas obras
pictoricas.

* Tras la determinacion de los agentes de alteracion y su incidencia en las obras pictéricas,
gracias a la anterior revision documental, se valor6 emular las condiciones para un
envejecimiento artificial acelerado, y asi comprobar su incidencia de dichos agentes a la
pintura sintética.

» Se elaboraron una serie de muestras experimentales. Estas, diferian entre si por su
soporte, tipo de preparacion, técnica pictérica ejecutada y combinaciones de las mismas.
Para testar la capacidad cohesiva del aglutinante se efectué una practica con aridos de
distintas granulometrias.

» Se expusieron dichas muestras a los factores de alteracion seleccionados durante un
tiempo aproximado de dos meses. Pasado este intervalo, se analizaron a través de medios
opticos. Finalmente, se valoraron los resultados y se formularon las conclusiones.

VIDOTOUAOLAN

« Tras la valoracion de los resultados obtenidos del ejercicio experimental, se
considera que se debe se ampliar el tiempo de estudio asi como los métodos
analiticos empleados con el fin de poder obtener datos mas representativos sobre
el verdadero estado de conservacién de la pintura sintética.

 Las evidencias observadas mediante el analisis visual de las muestras, por medio
de microscopio electronico y tras una inspeccion visual, manifiestan ciertas
patologias que sin duda podrian estar relacionadas con la incidencia de,
principalmente, UV, siendo significativos los cambios percibidos en muestras con
preparaciones industriales a base de gesso.

* No se apreciaron alteraciones procedentes de la superposicion y posible
incompatibilidad de las técnicas pictéricas de distintas naturalezas aqui testadas,
tampoco parece influir el grosor de las capas pictéricas. Esta falta de evidencias
puede ser debido a la supuesta “neutralidad” de la pintura sintética y a las
propiedades fisico-quimicas de sus elementos constitutivos, esencialmente, los
aditivos. Por otro lado, se valora aumentar la duracién de la experiencia y el grado
de incidencia de los factores luminicos e higrotérmicos, con el fin de poder analizar
su efecto sobre esta superposicidon estratigrafica.

« Se valora que la informacion aportada por la mayoria de las casas comerciales
sobre la composicion de las pinturas es vaga y puede llevar a equivoco,
impidiendo que se pueda establecer una valoracién objetiva sobre el grado de
impacto de los agentes de degradacion. Igualmente, la terminologia y la
informacion acerca de determinados polimeros sintéticos y ciertas técnicas
pictéricas basadas en estos, es en muchos casos, escasa, imprecisa y confusa, lo
que complicé enormemente el trabajo.

SANOISNTONOD

« Con la ejecucion del presente trabajo se considera que los conocimientos previos
del autor de este TFE acerca de la metodologia y comprension elemental de las
técnicas pictoricas, tanto tradicionales como sintéticas, asi como las cuestiones
concernientes a los procesos de degradacion, agentes y formas de alteraciéon de
las pinturas, han sido considerablemente amplificados, esperando que los mismos
puedan ser de utilidad para otros compaferos y alumnos.
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