
Objetivos

Metodología

Conclusiones

• Analizar, caracterizar y valorar el estado de conservación de los 12 

fragmentos  del mosaico nº 3.

• Avanzar en el conocimiento arqueológico, histórico y artístico del mosaico.

• Paralizar la progresión de los daños, evitar la evolución de los procesos de 

alteración y minimizar los factores de riesgos actuales.

• Aplicar métodos de conservación curativa para reducir procesos y 

patologías.

• Montaje del mosaico en vertical e instalación en sala expositiva.

• Divulgación de los trabajos de restauración.

1. Investigación previa

• Vaciado documental y revisión bibliográfica sobre la Villa de Alcaparral.

• Análisis de proyectos previos de arranque y restauración de otros mosaicos 

del museo.

• Estudio iconográfico, morfológico y tipológico de los materiales.

2. Estado de conservación

• Identificación y descripción de factores de riesgo.

• Diagnóstico mediante examen organoléptico: causas de degradación y 

patologías presentes.

3. Proceso de intervención

• Limpieza y consolidación de reversos y anversos de los 12 fragmentos.

• Montaje previo en suelo y elaboración de un calco.

• Instalación del mosaico en pared de sala expositiva.

• Reintegración matérica en armonía y equilibrio con el resto de mosaicos de la 

sala.

La fase de investigación previa nos ha permitido recopilar datos y entender el 

estado de conservación que presentaba el mosaico. El análisis organoléptico de 

los fragmentos ha permitido identificar patologías y factores de riesgo, que nos 

han llevado a trazar una propuesta de intervención acorde al diagnóstico.

La metodología, las técnicas y los materiales empleados en las distintas fases de 

trabajo, junto al compromiso del equipo técnico, hicieron posible que la 

restauración y el montaje de la obra en el museo se ejecutaran en tiempo y 

conforme a los criterios y normativa vigente.
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