
OBJETIVOS
Evaluar la eficacia de distintos disolventes verdes en
tratamientos de limpieza sobre granito
Comparar la tríada verde con el Test de Cremonesi
Analizar el comportamiento de distintos disolventes sobre
materiales de diversa naturaleza química
Estudiar la eficacia de mezclas binarias
Valorar la viabilidad de alternativas más sostenibles en
conservación-restauración

METODOLOGÍA
Revisión y análisis sobre los disolventes verdes y
sistemas de limpieza utilizados en conservación-
restauración
Preparación de probetas. Aplicación de los filmógenos:
goma laca, Paraloid B-72 y pintura acrílica en spray
Pruebas de limpieza con la tríada clásica de Cremonesi
(isooctano, acetona y etanol) y la alternativa de
disolventes verdes propuesta (dimetil carbonato, DBE y
carbonato de propileno)
Documentación del proceso con diversas técnicas
Análisis y discusión de resultados

CONLUSIONES
Los disolventes verde demostraron su capacidad de
limpieza comparable a determinados disolventes
convencionales
El DMC dio los resultados más favorables equilibrados
La naturaleza química del filmógeno condicionó la eficacia
de la limpieza
La rugosidad del soporte pétreo influyó en la
homogeneidad de los resultados
La tríada verde propuesta constituye una alternativa viable
para limpiezas más sostenibles

LIMPIEZA SOSTENIBLE EN ESCULTURA: 
ENSAYO COMPARATIVO DE DISOLVENTES 
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